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ÉCHANTILLON TESTÉ 

 
Pied de main courante 40x20 reduit « réf. 8007 » 

 

ESSAI DEMANDÉ 

 
L'essai demandé est l'essai d'effort tranchant, réalisé selon la procédure 
interne. Il consiste à appliquer un effort jusqu'à la rupture de la pièce afin de 
connaître la charge maximale supportée. 
 

 

RÉSULTAT 

  

Essai  Charge maximale (N) : 

Effort tranchant 8305 

*Équivalence 10 N= 1 kg 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENTREPRISE JOSÉ LUIS MONTES SUÁREZ-BARANDILLAS TURIASSO 
DI  

ADRESSE 
Pol. Ind. C/ Castilla y León 39 
50500 TARAZONA (ZARAGOZA) SPAIN 

N  

Nº DE RAPPORT ASSOCIÉ 14_07323-2-b 

Date de l’essai 12/09/2014 

Date d’émission 09/10/2014 

Date de traduction 09/10/2014 

Ces résultats sont le résumé des données contenues dans le «Rapport d'Essai» identifié au 
nº de rapport associé 14_07323-2.  
 
Les résultats obtenus lors de ces tests ne concernent que le(s) échantillon(s) analysé(s) 
dans ce Centre à la date indiquée et ne donnent aucune garantie de constance dans la 
qualité de la production.  
 
En cas de litige, la version en espagnol du rapport associé sera prise comme référence. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Signé :  Oihana Plazaola 
          Responsable Technique 
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